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·“寒区道路工程理论与技术”专栏·

多年冻土区道路工程病害处治技术研究进展与展望

………………… 高峰，曾宪璋，钟闻华，黄生勇，张军辉（Ⅴ· 1）
高寒区上覆岩石层膨胀土失稳边坡治理方法研究

…………… 时小波，崔广炎，牟超，温野，谢峰，付啸阳（Ⅴ· 17）
寒区道路桥梁融雪除冰技术研究综述

……… 唐丽云，邵海涛，唐华明，邱培勇，杜晓奇，张蕾，彭惠（Ⅴ· 25）
寒区低温环境水泥改良黄土性能与应用 …… 李向阳（Ⅴ· 39）
氯离子对盐渍化寒区路基填土盐胀的影响研究

………………… 胡文柱，王照威，曹勇，张璟，白瑞强（Ⅴ· 50）

·路基工程·

高速公路改扩建膨胀土路堤处置方法研究

………………………………… 王雨威，胡艳丽，张锐（Ⅰ· 1）
基于 SEM 的沙漠公路路基工程施工风险研究

………………………………………… 王首绪，韩凌云（Ⅰ· 9）
基于超固结状态的既有软基段路基轻质换填技术研究

………… 黄宝涛，张牡丹，黄湘铄，方明山，冯健雪，黄丽珍（Ⅰ· 16）
考虑软化效应的滨海软土区基桩受力与变形特性分析

…………… 王飞，闫宇，焦立冬，申奉歧，陈璐，刘建华（Ⅱ· 1）
炭质页岩路基填料的路用性能研究

…… 张孟金，黄亚飞，吴谦，毛雪松，张建勋，陈欣怡，王悦月（Ⅱ· 9）
拼装式土工格室挡墙受力变形测试分析

……………… 孔永博，李浩，张建伟，李俊杰，杨晓华（Ⅱ· 18）
固体废弃物路基填筑材料的重金属污染特性研究进展

……………………… 杜倩卉，付伟，张军辉，唐强，顾凡（Ⅲ· 1）
吸附结合水对高液限土强度和渗透特性的影响试验研究

………………………………………… 符策源，周世杰（Ⅲ· 19）
填方路堤水毁滑坡机理及加固措施比选研究

………………………………… 胡明华，张百永，许魁（Ⅲ· 26）
基于 DIC 技术的固废粒料包裹格栅加筋试验研究

……………………… 谭鹏，李海，李享平，顾凡，张军辉（Ⅳ· 1）
温度对高液限土吸附结合水及其变形影响的试验研究

…………………… 訾银辉，申姁宁，张浩，张锐，李露（Ⅳ· 11）
乌长高速金旗特大桥高陡岸坡稳定性分析研究… 王浩（Ⅳ· 18）
硅质板岩剪切蠕变特性及边坡变形机理研究

…………… 李剑，颜良宇，於开炳，黎明，颜廷舟，赵嘉（Ⅳ· 29）
岩溶区钻孔桩泥浆漏失引起土体变形机制与破坏模式试验研究

…… 姜明映，陈娥梅，刘永成，朱亚东，蒋文奎，谢瑞庭（Ⅴ· 59）
基于遗传算法和黏弹性理论的路基模量反算方法

………………………… 代富贵，王曦辉，吴亚光，李海（Ⅴ· 65）
软土地基工后小荷载作用下不同沉降预测模型对比分析

…………………………… 韩善鹏，付伟，张军辉，林晨（Ⅵ· 1）

紧邻既有车站和钢便桥的超大异形基坑施工方案优化

………………………………………………… 陈登伟（Ⅵ· 11）
考虑温度影响的高液限土变形特性试验研究

………………………… 李邦武，申姁宁，张锐，陈彦蓉（Ⅵ· 20）

·路面结构与材料·

轮胎/路表间水膜受力和排出特征及其受刻槽参数的影响分析

…………………………………………… 孙振浩，陈俊（Ⅰ· 23）
长大纵坡沥青路面车辙发展规律与轴载换算修正系数研究

……… 郭晨晨，丁婷婷，吕鑫，孙建秀，张吉哲，姚占勇（Ⅰ· 30）
沥青路面磨耗层与下卧层组合结构力学行为分析

………………… 杨晓华，袁战文，温勇兵，周超，吴昊（Ⅰ· 40）
控制吸力下低应力条件的合肥膨胀土抗剪强度试验

……………………………… 侯超群，张荣健，李永鑫（Ⅰ· 48）
不同纳米黏土改良黄土试验结果对比分析

……… 赵丹妮，曹宝花，许江波，南亚林，陈能远，张鹏，王和平（Ⅰ· 55）
RAP 掺量对温再生沥青混合料力学性能和路用性能的影响规

律研究 ……… 任瑞波，尹利洋，徐强，赵品晖，马世东（Ⅰ· 66）
纳米 SiO2在乳化沥青中的不同形态及对乳液存储稳定性的影响

………………………………… 冀超，曹元浩，李志刚（Ⅰ· 76）
不黏轮乳化沥青试验方法研究

………… 王鹏，秦永春，王杰，熊伟明，常嵘，傅重峰，冯国利（Ⅰ· 82）
基于红外光谱的 RAP 老化沥青转移率研究

………………… 邹晓勇，李宁，吴闻秀，王鑫，徐晓和（Ⅰ· 88）
基于数字图像技术的泡沫沥青效果评价方法研究

………………………………………………… 畅晓钰（Ⅰ· 95）
刚柔复合式路面结构与材料及发展趋势

…… 刘朝晖，黄优，余时清，刘靖宇，李盛，柳力，潘宇（Ⅱ· 27）
刚柔复合式路面轮后拉剪区域疲劳破坏规律研究

……………… 程小亮，邓福昊，王阳，韩雷雷，周吴军（Ⅱ· 54）
沥青路面构造深度分区域平面拟合算法

…………………………… 朱峰，冯兴乐，伍川，林小勇（Ⅱ· 61）
长大隧道沥青路面铺装中温拌阻燃技术对施工环境的影响

……………………………… 鲜江林，李雁翔，杨青阳（Ⅱ· 68）
不同环境下酸性闪长岩沥青混合料长期水稳性能评价研究

………………………… 曹忠露，陈平，刘学文，谭波（Ⅱ· 75）
乳化沥青冷再生混合料断裂性能试验研究

………… 褚晨枫，邓军，周琛，王子昂，况澳，刘宏富（Ⅱ· 82）
海相淤泥水泥土强度与变形特性试验及相互关系研究

………………………… 邓武，刘维正，陈铁，葛孟源（Ⅱ· 91）
废轮胎热解炭黑（TPCB）改性沥青抗紫外老化性能试验研究

………… 杨晚生，易帅兵，戴天乐，李甜甜，甘有为（Ⅱ· 103）
吹填淤泥土的双掺固化和配比优化试验研究

……………………………… 秦亮，陈志敏，卢永飞（Ⅱ· 110）

I
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考虑颗粒破碎的固化泥粒-砂土混合填料压缩特性研究

…… 韩超，俞越中，柏彬，徐志豪，张献蒙，刘寅莹，孔硕颖（Ⅱ· 119）
掺蔗渣纤维橡胶沥青再生混合料路用性能研究… 蒋鑫（Ⅱ· 130）
PVA 纤维增强珊瑚混凝土静动态力学性能试验研究

…… 周进毅，龙志林，郭瑞奇，旷杜敏，蔡洋，陈莎莎，陈劲杰（Ⅱ· 138）
砂岩用于高速公路沥青路面面层可行性研究

… 楼建敏，孟宪东，宋致科，赵立东，白巨龙，赵胜利，朱继双（Ⅱ· 148）
基于沥青混合料动态模量主曲线参数的沥青路面结构分析

…………………………… 刘朝晖，杨鑫，黄优，柳力（Ⅲ· 35）
纤维素纤维对水泥砂浆湿度调控及性能影响研究

……………………………………… 梁金国，马宝富（Ⅲ· 46）
高速公路胶粉沥青混合料疲劳损伤细观力学分析及试验研究

……………… 李南鹏，王国清，王志斌，张霞，司春棣（Ⅲ· 53）
基于离散元的废旧二灰碎石与土混合料承载比细观力学特性

研究 …… 张小飞，陈芋如，张松，高雷，田盎然，唐强（Ⅲ· 63）
水热耦合老化对橡胶改性沥青性能影响研究

………………… 陈振伟，吴学文，肖璇，李平，刘深德（Ⅲ· 70）
基于加速加载试验的青川岩改沥青混合料疲劳性能研究

………………………… 李志，郝岩，袁晓曼，庄传仪（Ⅲ· 78）
基于 BIM 的路面 LCCA 与 LCA 方法研究综述

…………………… 游生洁，胡永刚，刘信所，郑小燕（Ⅲ· 85）
水泥稳定建筑固废再生集料抗冻性能研究

…………… 郑甲佳，张来君，王曦辉，解建伟，陈智勇（Ⅲ· 95）
考虑脱空深度影响的机场刚性道面工作性能研究

……………… 戴轩，李朝，蔡靖，李岳，刘国光，齐麟（Ⅳ· 37）
沥青路面智能压实及其关键影响因素研究

………………………………………… 朱慧芳，王亮（Ⅳ· 47）
基于 SBS 结构修复的再生沥青性能及机理研究

……………………… 冯新军，杨洪阳，肖洪海，朱自强（Ⅳ· 56）
侧向受控条件与压实度对陕北地区压实黄土压缩特性的影响

……… 常应红，赵金朋，张晓轴，杨浩，李哲，邵登峰，刘路路（Ⅳ· 64）
现场施工条件下老化温度对灌缝胶性能的影响

……………… 刘汉超，滕新华，张菁燕，张凯华，林辉（Ⅳ· 73）
道路生态滤沟回填黄土毛细持水特性试验研究

… 南亚林，张晓玉，陈鸿，安鹏，刘魁，CAMARA，Ibrahima Kalil（Ⅳ· 83）
回旋车辙试验仪与沥青混合料抗扭转性能

………………………… 姚鸿儒，王强，陆广衍，周晓龙（Ⅳ· 91）
纳米硅+聚丙烯纤维复合改性透水混凝土性能研究

…………… 刘本立，张朋，单景松，赵海舰，苏本君，李超（Ⅳ· 97）
煤矸石混凝土性能研究现状

…………………… 王稷良，马文辉，徐伟东，吕志刚（Ⅳ· 104）
基于分子动力学模拟的沥青膜内氧气扩散行为研究

………… 张宇，李政，方珑，韩波，王伟成，毛自根，刘奇，于斌（Ⅳ· 115）
掺废轮胎橡胶颗粒碎石封层黏结性研究

…………………… 陈建民，刘东海，王锦余，刘浩志（Ⅳ· 127）
公路路面损坏与内部隐伏病害的关联性研究

…………… 刘宪明，夏晗，胡冬平，闫晨，杨睿，钟新然（Ⅴ· 75）
沥青混合料拌和和易性评价方法研究综述

…………………… 董夫强，祖元哲，于新，陈贝，柳林（Ⅴ· 83）
生物质灰用作混凝土掺合料的研究综述

………………………………… 马必聪，梁健，翁贻令（Ⅴ· 97）

老化 SBS 改性沥青的结构修复与性能评价

…… 徐光，李启石，旷华平，张恒龙，周睿博，陈艳梅（Ⅴ· 108）
考虑正交异性的粒料压实特性及其结构力学行为研究

……… 黄优，张允宝，刘朝晖，潘宇，刘泽斌，方荣海（Ⅴ· 117）
玄武岩纤维对水稳碎石基层强度的影响

……………… 舒洪波，唐正光，张燕红，布希濂，梁栋（Ⅴ· 125）
湿法橡胶改性沥青研究进展

…………… 葛冬冬，姜向阳，吕松涛，张洪刚，宋小金（Ⅵ· 27）
Friction‑1D Transformer：用于沥青路面抗滑预测的一维 VIT
混合模型 …………… 裴非飞，聂梓龙，许国敏，战友，龚先祁，

艾长发，邓媛，姬峥云，王世法（Ⅵ· 51）
基于轮胎-路面耦合噪声的公路路面抗滑性能检测技术

………………… 叶伟，陈飞，胡晓阳，徐正卫，李立国（Ⅵ· 59）
碱激发矿渣粉煤灰地聚物力学性能研究

……………………… 刘扬，王集昭，鲁乃唯，王柏文（Ⅵ· 67）
地聚合物稳定建筑固废再生集料力学特性研究

……………… 袁开新，何永健，张来君，李海，许戈韦（Ⅵ· 75）
蒸养条件下超高性能混凝土收缩试验研究

……… 李兵，杨腾宇，方昌乐，罗滋润，李传习，谭珂（Ⅵ· 90）
不同干湿状态下高液限土变形特性对比试验研究

………………………… 秦灵伟，张锐，李露，肖宇鹏（Ⅵ· 98）
加载方式对生物酶水泥复合固化红砂岩土压缩模量的影响研

究 … 何亮，张海翔，关宏信，李慧丽，杨海荣，刘宏富（Ⅵ· 106）
竹纤维再生骨料生态混凝土力学与植生性能研究

……………… 李涛，邓博凡，何茂林，刘婷，陈厚德（Ⅵ· 114）
玉米秸秆油对老化沥青流变性能的影响及其再生效果研究

……………………… 程培峰，白月，李艺铭，张展铭（Ⅵ· 124）
新泽西混凝土预制护栏配合比优化及整体振捣下性能试验

……………………… 陈琳，李倍安，李沅睿，赵子祥（Ⅵ· 134）
聚氨酯混合料固化规律及路用性能研究

…………… 孙晟凯，郑茂，汤雄，刘丽，钟盛燃，司特（Ⅵ· 141）

·桥梁工程与隧道工程·

预制拼装钢‑UHPC 组合桥面板湿接缝抗弯性能研究

……………………………… 廖万成，赵华，安家禾（Ⅰ· 102）
基于联合静动力修正的混凝土斜拉桥主梁挠度变化规律研究

………………………… 李琦，齐东春，杨虎，赵志国（Ⅰ· 111）
桥梁气动外形改变对大跨桁梁桥抗风性能影响研究

………………………………………… 敬大德，苏益（Ⅰ· 119）
不同截面选型对波纹钢箱涵受力性能影响分析

………………… 张顺，刘保东，高猛，武飞，王志宏（Ⅰ· 126）
AS 法悬索桥锚靴及拉杆锚固可靠性研究

…………………… 黄安明，杨博，陈龙，谢俊，陈鑫（Ⅰ· 133）
活性粉末混凝土预应力箱梁施工技术研究

……………………………………………… 王晓杰（Ⅰ· 141）
大跨简支钢箱梁顶推及高位落梁施工关键技术

…………………… 伍彦斌，吕茂丰，殷齐家，余冠球（Ⅰ· 147）
泸定大渡河桥重力锚碇基础形式研究

……………………………… 周霆，陶齐宇，李则均（Ⅰ· 155）
近场地震作用下大跨高墩连续刚构桥易损性分析

……………………………………………… 孙永江（Ⅰ· 161）

II
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基于 Bayes‑LSTM 的公路隧道围岩变形预测方法研究

……………… 刘智，李欣雨，李震，孔宪光，常建涛（Ⅰ· 166）
基于参数化建模思想的四心圆公路隧道洞形优化

……………… 朱磊，郭萌，郭金勇，沈才华，张涵怡（Ⅰ· 177）
水雾包裹式隧道降尘技术试验研究

…… 王轶君，王飞，贾悦迪，潘卫华，贺星醇，姚文辉（Ⅰ· 185）
清江某特大桥隧道锚承载特性数值模拟研究

……………………………… 尹红梅，石谦，张宜虎（Ⅰ· 193）
基于拓扑优化和模块化组成的 UHPC 围护结构受力性能研究

………………… 周芷萱，蒋友宝，刘军，向义，周浩（Ⅱ· 155）
多跨连续钢管混凝土拱桥拆除关键技术研究

……………………………………… 万成福，曾文莉（Ⅱ· 164）
钢绞线非均匀锈蚀下混凝土胀裂细观数值模拟

…………… 曾天宝，陈宏，黄筱淇，涂荣辉，戴理朝（Ⅱ· 174）
独塔混合梁斜拉桥参数灵敏度分析

………… 陈孔亮，叶健新，徐郁峰，黄焯彬，郭奋涛（Ⅱ· 182）
基于悬拼钢拱架法的钢筋混凝土拱桥主拱圈现浇施工关键技

术及数值模拟

………… 粟学平，夏争志，吕松刚，段朋杰，吕毅刚（Ⅱ· 191）
大跨度混凝土梁斜拉桥挂篮设计及安装技术

……………………………… 曾宪柳，庞建国，陈诚（Ⅱ· 201）
深水硬质岩嵌入式承台无封底施工关键技术

……………………………… 曾健，关小会，郭志伟（Ⅱ· 207）
基坑爆破开挖爆点位置与基坑高度对爆破振动影响研究

……… 刘宽，徐志豪，汤渊，沈俊，包小华，沈平欢，欧阳（Ⅱ· 214）
单洞四车道超大跨度公路隧道Ⅳ级围岩合理施工方法研究

……… 李合银，高景明，李炎峰，荀文杰，董方方，张建刚（Ⅱ· 220）
双洞八车道特大跨度隧道Ⅴ级石质围岩开挖工法

…………………………… 施有志，刘旭东，雍金柱（Ⅱ· 231）
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